Zatgcznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

» Wykonanie renowacji studni kanalizacyjnych w m. Lubinicko — Etap II.”

1. Informacje podstawowe

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét polegajgcych na bezwykopowej renowac;ji 15
studni betonowych kanalizacji sanitarnej w m. Lubinicko, zlokalizowanych w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 303, dz. ew. nr 40/2 oraz 117, w technologii z zastosowaniem wyktadzin GRP, w sposéb i na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.) — Etap Il. Lokalizacja studni podlegajacych renowacji zostata wskazana na zataczniku graficznym
— Zatgcznik nr 1 do OPZ.

2. Zakres szczegétowy robot:
Studnie bedy poddawane naprawie z wykorzystaniem wktadéw GRP wykonanych z zywic
poliestrowych.

Tabela nr 1. Zestawienie studni podlegajgcych renowacji i ich podstawowych parametrow
technicznych:
Nr studni Rzedna dna studni Zagtebienie [m] Srednica studni [mm]
S14 93,65 1,46 1200
S15 92,85 1,50 1200
S16 92,16 1,90 1200
S17 92,11 1,86 1200
S18 91,60 1,71 1200
S19 91,05 1,93 1200
S20 91,43 2,05 1200
S21 90,15 1,72 1200
S22 89,60 1,66 1200
S23 89,36 1,66 1200
S24 88,90 1,77 1200
$25 89,70 2,00 1200
S26 88,53 1,68 1200
S27 87,47 2,59 1200
$28 87,38 2,68 1200

Z uwagi na fakt, ze czes$¢ rzednych studni na mapie jest nieczytelna zagtebienie podane zostato
na podstawie rzeczywistego pomiaru od dna studni (slizgu kinety) do jej zwiericzenia (wtaz).

2.1 W ramach renowacji studni nalezy przewidzie¢ nastepujace prace:

2.1.1 Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét renowacyjnych Wykonawca powinien dokonaé wizji
lokalnej w terenie i zapoznac sie z zakresem prac remontowych:



— dokonac¢ pomiaru srednicy wewnetrznej studni i wysokosci studni od poziomu spocznika do
stropu studni, ustali¢ iloSci doptywow i odptywow oraz ich katy,

- ustali¢ harmonogram prac zwigzanych z renowacjg studni i przedtozy¢ go do akceptacji
Zamawiajgcego. Na podstawie harmonogramu prac Wykonawca zobowigzany jest opracowac
i dokona¢ niezbednych uzgodnien oraz uzyska¢ zatwierdzenie od zarzadcy drogi, w zakresie
wymaganego projektu zmiany czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét;

- przygotowacé whnioski i uzyska¢ decyzje zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot zwigzanych z renowacjg studni;

- ocenic stan studni pod katem infiltracji wody gruntowej do wnetrza studni ;

- zdemontowac istniejgce stopnie ztazowe w studni;

-zakorkowac¢ doptywy S$ciekdw we wszystkich dolotach studni za pomocg korkow
pneumatycznych. — oczysci¢ (np. woda pod wysokim cisnieniem min. 500 Bar) powierzchnie
wewnetrzna studni, kinety gtdwnej i wszystkich przytaczy z wszelkich luznych i skorodowanych
warstw betonu. Do wykonania przygotowania podtoza wedtug powyzszych zasad nalezy
stosowaé wode pod wysokim cisnieniem.

2.1.2 Prace renowacyjne:

- zatrzymanie aktywnych przeciekéw wody do studni (wycieki infiltracyjne) z zastosowaniem
chemii budowlanej;

- odtworzenie spocznikdw studni za pomocg zaprawy typu C3A np. typu PCC

- instalacja wewnatrz studni paneli studziennych GRP. Zamawiajgcy przewiduje montaz paneli
(wktadéw GRP) o wytrzymatosci min. 60 MPa, grubo$¢ co najmniej 4mm; tgczenia panelu tylko
w ptaszczyznie pionowej z wyjgtkiem kinety/ptyty pokrywowej; taczenie panelu na zaktadke
z wykorzystaniem nitéw i laminatu,

- wypetnienie przestrzeni miedzy panelem a studnig macierzystg za pomocg zaprawy iniekcyjnej
o wytrzymatosci na $ciskanie min. 25MPa wg 206-1:2003/A2:2006,

- odtworzenie spocznikéw studni zwezek, ptyt stropowych za pomoca zapraw typu np. PCC;

- natozenie laminatu na bazie zywic poliestrowych i wtdkna szklanego ECR na spoczniki studni
i zwienczenia,

- montaz nowych stopni ztazowych; nalezy stosowac stopnie w otulinie tworzywowej zgodne z PN-
EN 13101:2005.

2.1.3 Prace towarzyszace:
- Wykonanie obejscia Sciekow (by-passu):

Fragment sieci przeznaczony do modernizacji nalezy tymczasowo wyltaczy¢é z eksploatac;i.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego
przepompowywania $ciekdw na odcinku kanatu na ktérym znajduje sie poddawana renowacji studnia
kanalizacyjna. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociggéw i tymczasowych
zamknie¢ kanatéw. Wykonawca zagwarantuje rowniez odprowadzenie Sciekow z przytaczy.
W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy muszg mieé one
obudowe dZwiekochtonng. Sieci tymczasowe zostang zdemontowane po zakoriczeniu robdt na
danym odcinku i bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontazem ponosi Wykonawca. Wytaczenie odcinkéw
sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z przedstawicielem Zamawiajgcego.



- Zapewnienie dostawy wody na potrzeby renowacji studni:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robdt punkt czerpania wody w postaci hydrantu nadziemnego.
Koszty poboru wody bedg stanowity koszt wtasny Wykonawcy.

3. Wymagania w zakresie materiatéw budowlanych do realizacji zadania:

3.1 Materiaty do wykonania remontu kinety, spocznikéw studni betonowych.
Jednosktadnikowa, mineralna zaprawa naprawcza typu PCC o wysokiej odpornosci
na siarczany, modyfikowana polimerami z dodatkiem wtdkien z tworzyw sztucznych przeznaczona
do:
- wypetniania ubytkdw i wyréwnywania powierzchni betonowych lub murowych
w konstrukcjach inzynierskich narazonych na zwiekszong agresje siarczanowg,
- wykonywania powtok ochronnych studzienkach kanalizacyjnych,
- uktadania warstw o grubosci od 6 do 50 mm w jednym cyklu roboczym.
Materiat powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- klasa ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1,
- spetnia wymagania dla zaprawy klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartosci trojglinianu wapniowego (C3A=0),
- opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd < 1m wg PN-EN 7783-2:2001
- przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 2 MPa wg PN-EN 1542:2000
- wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach = 60 MPa wg PN-EN 12190:2000
- wytrzymatos$é na zginanie po 28 dniach 2 9 MPa wg PN-B 04500:1985
- skurcz po okresie twardnienia 56 dni <0,01% wg PN-B 04500:1985
- nasigkliwos$é po 28 dniach < 10% wg PN-88/B-06250,
- odpornos¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen
- brak przepuszczalnosci wody pod cisnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny
- przyczepnos$¢ do podtoza betonowego po 250 cyklach zamrazania i odmrazania w roztworze
soli =2 MPa, brak rys i spekan wg PN-EN 13687-1
- frakcja uziarnienia do 2,0 mm.

3.2 Materiaty do wykonania remontu komina studni betonowych:
Wktad studzienny GRP z zywicy poliestrowej i witdkna szklanego ECR nasgczony metodag
infuzji:
- wytrzymatosé na rozcigganie = 100MPa [N/mm?2],
- wytrzymatos$é na zginanie > 200 Mpa,
- modut sprezystosci przy zginaniu = 8000 Mpa,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2 2%,
- maksymalna temperatura eksploatacji 60°C,
- odporny na dziatanie substancji chemicznych i termicznych.
Parametry powyzisze muszg by¢ potwierdzone aprobatg techniczng ITB (Instytut Techniki
Budowlanej). Zaprawa iniekcyjna na bazie cementu o wytrzymatosci na $ciskanie 20 MPa wg PN-EN
206:2014 lub réwnowazne.



3.3 Materiaty na stopnie ztazowe:
Stopnie ztazowe prefabrykowane w otulinie PPC —wg PN-EN 13101:2005.

3.4 Materiaty do tamowania przeciekow wody:
Zaprawa uszczelniajgca o krotkim czasie obrébki i wigzania do uszczelnienia przeciekdéw wody
réwniez pod cisnieniem w konstrukcjach z betonu i cegty zawierajgca cement siarczano-odporny:
- peczniejaca,
- wytrzymatos$é na Sciskanie = 40 Mpa,
- wytrzymatos$é na zginanie > 5 Mpa,
- przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 1 Mpa.

4. Termin wykonania zamodwienia.
Przewidywany termin wykonania zamédwienia:
- renowacja studni od S14 do S28 do dnia 31.12.2021 .

5. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce:
a) w zakresie okreslonym w pkt. 2 - protokét odbioru koricowego robdt potwierdzajgcy
wykonanie zadania.

6. Obowigzki stron
Zakres obowigzkow Wykonawcy i Zamawiajgcego zostat okreslony we wzorze Umowy
stanowigcym zatgcznik nr 5 do SWZ.



